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При исследовании динамической прочности хрупких материалов с 

применением методов голографической интерферометрии был 

обнаружен и зафиксирован эффект накопления остаточной 

деформации в локальной области образца. Локальная область 

остаточной деформации является источником возможного 

разрушения. 


